
Linha Mistos & Fio Tinto

Os tecidos produzidos com fios de Poliéster Microfilamento Tinto e Algodão 60/1 Ne com-
pactado são desenvolvidos com matéria-prima de fibra longa, que possibilita a produção de 
tecidos diferenciados com toque mais suave e melhor caimento, além de não criarem pilling.

Nas imagens abaixo, podemos observar a diferença na regularidade entre umfio de algodão 
compactadoe  um fio de algodão convencional.

Nas imagens abaixo, podemos observar a diferença na quantidade de filamento de um fio 
multifilamento (esquerda) em relação ao um fio de Poliéster baixa filamentagem (direita).

Poliéster167/144 DTEX (multifilamento)    Poliéster 167/48 DTEX 



Linha Mistos & Fio Tinto

Ordem: 40.754
Artigo: Milano
Composição: 61% Poliéster - 39% Algodão
Largura: 1.50m Peso: 135 G/m.l

Ordem: 49.000
Artigo: Degas
Composição: 58% Poliéster - 42% Algodão
Largura: 1.50m Peso: 171 G/m.l

Ordem: 49.002
Artigo: Solari
Composição: 58% Poliéster - 42% Algodão
Largura: 1.50m Peso: 174 G/m.l

Ordem: 49.008
Artigo: Hopper
Composição: 54% Poliéster - 46% Algodão
Largura: 1.50m Peso: 153 G/m.l

Largura: 1.50m Peso: 154 G/m.l

Ordem: 49.010
Artigo: Ensor
Composição: 55% Poliéster - 45% Algodão



Linha Mistos & Fio Tinto
Tecido  California  - Ord. 11.944 

Ordem: 11.944
Artigo: California
Composição: 66% Poliéster - 34% Viscose
Largura: 1.50m Peso: 225 G/m.l

                Descrição      Resultado   

Ligamento:     Rip-Stop

Composição:    66% Poliéster 34% Viscose

Largura linear (m):   1.50

Peso (g/m2): 150,0

O tecido Califórnia é produzido com o fio de Poliéster e Viscose que proporciona um exce-
lente caimento, com a fibra de viscose proporciona um toque macio e combinado com um 
ligamento em RIP STOP aumenta sua resistência e durabilidade.

Vantagens
 • Maior conforto, transmiteagradável sensação de suavidade e frescor proporcionado 
 pelo fio de viscose presente na composição deste tecido
 • Excelente solidez
 • Rápido transporte da umidade e secagem
 • Alta resistência ao atrito e ao esgarçamento em função do ligamento RIPSTOP e   
  estrutura deste tecido

                Descrição      Resultado   

Ligamento:     Rip-Stop

Composição:    66% Poliéster 34% Viscose

Largura linear (m):   1,50

Peso (g/m2):

Fios/cm urdume:

Fios/cm trama:

Cor:

136,0

50,5

25,6

2000/branco


